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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE NR EMB/02/2008

1. Producent wyrobu budowlanego: LEIER-Malbork Sp. z 0.0.

82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 92

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Pustak scienny 3 komorowy 25 z betonu zwykiego

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIiU 26.61.11 — 30.42

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Do murowania nha wpust-wypust ze spoinami poziomymi zwyktymi.
Przeznaczone zwykle do stosowania z ostonietymi powierzchniami.

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 771-3, styczen 2005
Wymagania dotyczace elementow murowych
Czes¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego
(z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:

Rodzaj elementu

element murowy z betonu kruszywowego, zwykty

Kategoria element murowy kategorii |
Diugosé 490 mm
Szerokos¢ 250 mm
Wysokosé 220 mm

Odchytki wymiarow - wartos$¢ srednia

Kategoria D1 (+3/-5 mm)
Ptaskos¢: WUN
Rownolegtosé: WUN

Ksztatt i budowa

Grupa Il wg EN 1996-1-1

Wytrzymato$¢ na Sciskanie:

5,0 N'mm? (L do powierzchni ktadzenia)

Stabilno$¢ wymiaréw

rozszerzalnos¢ pod wptywem wilgoci: 0,57 mm/m
kurczliwosé w wyniku suszenia: 0,65 mm/m

Wytrzymatosc¢ spoiny

0,15 N/mm?

Reakcja na ogien

Euroklasa A1

Absorpcja wody

Nie eksponowac na zewnatrz

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej

5/15

Izolacyjnos¢ od bezposrednich dzwiekéw

Gestos¢ brutto w stanie suchym: 1220 kg/m? (£ 10% )

powietrznych: Ksztatt i budowa: jak powyzej
Ekwiwalentny wspoétczynnik

przewodzenia ciepta (A,,,) 0,67 W/mK

Trwatos¢ 10 cyKkii

(odpornos¢ na zamrazanie-rozmrazanie)

Substancje niebezpieczne

nie wystepuja

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu

z badan typu:

CERTYFIKAT ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR 1489-CPD-9/ZKP/07 WYDANY PRZEZ JEDNOSTKE CERTYFIKUJACA
., CEBET”AKREDYTOWANA PRZEZ PCA W ZAKRESIE WYROBOW (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 008)
ORAZ W ZAKRESIE SYSTEMOW ZARZADZANIA (CERTYFIKAT AKREDYTACJI NR AC 104).

Deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze wyréb budowlany jest zgodny ze specyflkaCJatechnlczna
wskazang w pkt. 5.
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Szef zak’radowej Kontroli Prgd/ kciji

(imig, nazwisko i podpis osoby: dpowaznlonej)



CENTRALNY OSRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY PRZEMYSLU BETONOW "CEBET"

RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER FOR CONCRETE INDUSTRY "CEBET"
NOTYFIKOWANA JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA (Nridentyfikacyjuy 1489)
abiaoin NOTIFIED CERTIFICATION BODY

PL 03-042 WARSZAWA ul, Marywilska 42 B, &l {INT + 48 22) 811 02 81, fax {INT + 48 27) 811 24 78, dyrekior (INT + 42 22) 811 19 73, infocebet waw. pi

CERTYFIKAT
ZAKLADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
1489-CPD-9/ZKP/07

Zgodnie z Dyrektywa Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisow usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw bu-
dowlanych (Dyrektywa Wyroby budowlane — CPD), znowelizowana przez Dyrektywe Rady 93/68/EWG 2
dnia 22 lipca 1993 r., stwierdza sie, ze wyroby budowlane:
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Elementy murowe z betonu kruszywowego (Kategoria I)
przeznaczone do zastosowania w elementach nosnych i nienoénych we wszystkich
formach Scian budynkéw stosownie do deklarowanych wlasciwosci wyrobow,

wyprodukowane przez

LEIER - MALBORK
Spolka z o.o0.
Al. Wojska Polskiego 92
82-200 Malbork

w zaktadzie

jow.

zostaly poddane przez producenta wstepnym badaniom typu i podlegaja zakladowej kontroli produkeji a
notyfikowana Jednostka Certyfikujaca COBRPB ,Cebet” przeprowadzila wstepna inspekcje zakladu i za-
kitadowej kontroli produkeji i sprawuje ciagly nadzor, ocene 1 akceptacje zakladowej kontroli produkeji.

Niniejszy certyfikat stanowi poswiadczenie, ze zostaly zastosowane wszystkie postanowienia dotyczace
oceny zakladowej kontroli produkcji episane w zataczniku ZA do normy

PN-EN 771-3:2005 ze zmiang PN-EN 771-3:2005/A1:2006
Wymagania dotyczace elementéw murowych
Czesc 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi).
stanowigce] wdrozenie normy europejskiej
EN 771-3:2003 with amendment EN 771-3:2003/A1:2005
Specification for masonry units -
Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and light-weight aggregates)

Niniejszy certyfikat zostal po raz pierwszy wydany 23.04.2007r. i pozostaje wazny tak dhugo jak wa-
runki okreslone w powolanej zharmonizowanej specyfikac)i techniczne) 1 warunki produkcji w zaktadzie
oraz sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegna znaczacym zmianom.
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