‘rta produktu

C€

Numer identyfikacyjny jednostki

certyfikujacej: 0958

Numer certyfikatu zaktadowe;j

kontroli produkcji: DKO023
(06)

PN-EN 13707

Nr artykutu: 1955 0000

Typ zastosowania:

gorna: talkowana
Powierzchnia

dolna:

Rodzaj i gramatura wkfadki
nosnej wg DIN 18192:

laminowana folig

wiéknina poliestrowa 250 g/m?

DU /E1 PYE PV 200 S4 zgodnie z DIN V 20000-201

BAUDER

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa

Wiasciwosé wg PN-EN 13707 Metoda badania| Wymiar | Wymaganie / wart. graniczna
Wady widoczne EN 1850-1 - brak wad widocznych
Dilugosc¢ EN 1848-1 m 75+-1%

Szerokosé EN 1848-1 m 1,0+-1%
Prostoliniowo$¢ EN 1848-1 mm/10m | <20
Grubosé EN 1849-1 mm 40+-0,5%
‘s EN 1928:2000, spetnienie wymagan przy 100
Wodoszczelnosé Metoda B - KPa/24h
Odpornos¢ na dziatanie ognia ENV 1187 ) patrz: badanie systemowe
zewnetrznego
Reakcja na ogien EN ISO 11925-2 - klasa E wg EN 13501-1
Wytrzymatos$¢ ztgczy na oddzieranie EN 12316-1 N /50 mm | NPD
Wytrzymatos$c¢ ztgczy na Scinanie EN 12317-1 N /50 mm | NPD
Witasciwosci m_echanic_:zng przy rozcigganiu: EN 12311-1 N/50 mm | > 800
maksymalna sita rozciggajaca
W{aéc_iwo_éci mechaniczne przy rozcigganiu: EN 12311-1 % > 40
wydtuzenie
Odpornos¢ na uderzenie EN 12691 mm NPD
Odpornos$¢ na obcigzenie statyczne EN 12730 kg NPD
Odpornos¢ na rozdzieranie (gwozdziem) EN 12310-1 N >150
Odpornos¢ na przerastanie korzeni EN 13948 - NPD
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 °C -25
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej EN 1110 °c +110
temperaturze
. EN 1109 °C
Sztuczne starzenie EN 1296 EN 1110 °c NPD
NPD = Wiasciwos¢ uzytkowa nie jest okreslana
Landsberg, 15.09.2009
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Steildach-Systeme Flachdach-Systeme

Griindach-Systeme
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